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CARACTERIZACION GEOTECNICA DE LAS TEFRAS TIERRA BLANCA
JOVEN: UNIDAD "G" EN LA ZONA PROXIMAL Y OBRAS DE

PROTECCION

Objetivo:
ldentificar las diferentes unidades que conforman la Tierra Blanca Joven, enfocandose en la
caracterizacion geotécnica y fisicas de la unidad “G” y con base a su comportamiento dar consideraciones
a tomar en cuenta para recomendar obras de proteccion.

Logros:
En el presente trabajo se realiza la caracterizacion geotécnica de las tefras Tierra Blanca Joven, unidad “G” en la zona
proximal, relacionando la geologia y la geotecnia, a través del estudio de las propiedades fisicas y mecanicas de los
depositos piroclasticos, cuyo origen es por una erupcion explosiva de la Caldera llopango; tambien por medio de visitas de
campo, asi como, estudio de bibliografia se observo y conocid el comportamiento de dichas tefras y de las diferentes
obras de proteccidon que estan inmersas en esta unidad, lo cual sirve para dar ciertas consideraciones y recomendaciones
a tomar en cuenta en la interaccion de este material con los diferentes tipos de estructuras y el entorno natural.
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